
Cahier de détails techniques
 Guide d’intervention pour le patrimoine de Caraquet 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Fiche 3. Implantation, toiture et 
fondations

3.8. La toiture de bardeau de bois

Revêtement d’une toiture en bardeau de bois

IDENTIFICATION 



Matériaux recommandés     : du bardeau de bois de première qualité traité d’un préservatif 
recommandé, ou trempé avant la pose dans un mélange à base d’huile de lin.
Approche à adopter     : compte tenu des coûts de main d’oeuvre et de l’emploi impératif des bonnes 
méthodes de pose, il faut veiller à engager un entrepreneur compétent pour la pose du bardeau et 
dont les réalisations en témoignent. On devrait à tous les 5 ans appliquer une couche du préservatif
recommandé et nettoyer régulièrement la toiture de tous débris végétaux, et élaguer les arbres pour
éviter que des branches fassent ombrage et  restreignent l’aération et la ventilation naturelles.

RECOMMANDATIONS

DÉTAILS DE MISE EN OEUVRE

Détail de la pose d’un lattis à la rive : Détail de pose du bardeau au départ de la 
toiture :

Détail de pose du bardeau par rangs : Détail d’une noue avec un solin dit besace, 
par exemple dans le cas d’une lucarne:


